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Planung, Leistung und Bewertung von ISiM
(Integrierte Systeme im Mehrscheiben-Isolierglas)

ISiM werden in verschiedensten Ausfih-

rungen seit iber 20 Jahren erfolgreich

eingesetzt und haben sich bereits vielfach

im Dauerbetrieb bewahrt.

Durch die Integration eines Sonnenschutz-

systems in eine Isolierglaseinheit ergeben

sich zusatzliche positive Effekte gegeniiber

den Einzelsystemen.

Vorteile gegeniiber aufienliegenden

Beschattungssystemen und raumseitigen

Blendschutzsystemen:

B Keine zusatzlichen Reinigungskosten
fiir das Sonnenschutzsystem

B Wartungsfreiheit

W Einfache Integrierbarkeit bei denkmal-
geschiitzten Gebauden

B Keine lastigen Windgerdusche

M Variabler Sicht-, Blend- und Sonnen-
schutz

B Kombinierbarkeit mit z. B. Brandschutz,
Schallschutz

Entscheidend fiir einen langjéhrigen und
storungsfreien Einsatz von ISiM am Bau
ist das Wissen um die Gebrauchstauglich-

keit, die Einsatzgebiete und die Méglich-
keiten dieser Systeme. Bei der Bewertung
des sommerlichen und winterlichen War-
meschutzes erlangen die Eigenschaften
von ISiM einen besonderen Stellenwert:
Grundsdtzlich wird ein niedriger UgsWert
gefordert. Beim winterlichen Warmeschutz
ist ein moglichst hoher Gesamtenergie-
duchlassgrad (g-Wert) gewiinscht, beim
sommerlichen Warmeschutz dagegen ist
ein an die Kihllast angepasster (reduzier-
ter) giota-Wert erforderlich.

Fiir die Planung von Geb&uden spielt die
Frage nach dem Gesamtenergieverbrauch
(Prim&renergiebedarf) eine immer grofere
Rolle. Neben der Heizenergie im Winter
schlagen die Klimatisierung im Sommer
und die Ausleuchtung der R&ume beson-
ders zu Buche. Daher ist eine intelligente
Gestaltung der Glasflachen fiir den spate-
ren Energieverbrauch von entscheidender
Bedeutung.

Die Komplexitat der Thematik macht
eine verstandliche Erluterung fiir den
Planer notwendig, da der Spielraum des
Energieeintrages durch beweglichen
Sonnenschutz (Abschirmung im Sommer
- Offnung im Winter) am groften ist.

Die Energieeinsparverordnung (EnEV)
regelt in Verbindung mit neuesten Normen
die Einhaltung von Grenzwerten fiir den
sommerlichen Warmeschutz. Die Berech-
nung des Sonneneintragskennwertes
geméaf EnEV basiert auf den hier beschrie-
benen Grundprinzipien.

Grundlagen

Fiir den sommerlichen Warmeschutz
muss die gesamte Sonnenstrahlung als
Grundlage genommen werden. Lichttrans-
missions-, Lichtreflexions- und Lichtab-
sorptionsgrad beriicksichtigen nur 45 %
des Sonnenspektrums und sind fiir die
Beurteilung des sommerlichen Warme-
schutzes nicht ausreichend.

Entscheidend fiir den sommerlichen Warmeschutz sind drei Begriffe:

Transmission Reflexion Absorption

Strahlungstransmissionsgrad Strahlungsreflexionsgrad Strahlungsabsorptionsgrad
= = o)
- - -

Transmission - T¢
Wie viel Strahlung tritt durch ein Bauteil
hindurch. 0 bis 100 % oder O bis 1.

Reflexion - pe
Wie viel Strahlung wird durch ein Bauteil
zuriickgeworfen. 0 bis 100 % oder 0 bis 1.

Absorption - oo

Wie viel Strahlung wird aufgenommen
und erwarmt das Bauteil. 0 bis 100 %
oder 0 bis 1.

(Bild 1)
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Wie viel Sonnenenergie kommt im
Rauminneren an?

Die Kenngrdfie zur Berechnung des
Gesamtenergieeintrags durch ein Bauteil
ist der g-Wert.

Beispiel:

Die Sonne strahlt auf ein 1 m2 grofes
Fenster. Die Strahlungsenergie betragt in
unserem Fall 800 W/m2. Der g-Wert von
Zwei- bzw. Dreifach-Isolierglasscheiben mit
Warmedammeschicht liegt in einem Be-
reich zwischen 0,49 bis 0,63. In unserem
Beispiel 0,60 bzw. 60 %.

Daraus ergibt sich der folgende Energie-
eintrag durch das Glas:
800 W/m2 x1m? x 0,60 = 480 W

Je Kkleiner der g-Wert, desto weniger
Energie dringt in den Raum ein.

Te = Strahlungstransmissionsgrad
9; = sek. Warmeabgabegrad innen
g = Gesamtenergiedurchlassgrad

=
Te=48 %
95 =12%
g=60%
-

(Bild 2)

Sonnenschutz kann den
I Energieeintrag reduzieren
Gesamtenergiedurchlassgrad gtotal
Der Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung einschlieflich Sonnenschutz
Siotal kann vereinfacht nach folgender
Gleichung berechnet werden.

Stotal = § X Fc

8iotal = Gesamtenergiedurchlassgrad
der Verglasung einschlieflich Sonnen-
schutz

g = Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung

Fc = Abminderungsfaktor fiir Sonnen-
schutzvorrichtungen

Ein beweglicher Sonnenschutz bietet die
Moglichkeit einstellbare goiq-Werte zu
erreichen, die zwischen dem g-Wert der
Isolierglasscheibe und dem giqiq-Wert
des Gesamtsystems liegen.

BF

Abminderungsfaktor Fc

Diese Eigenschaft ist in der DIN 4108

Teil 2 als Abminderungsfaktor Fc definiert.
Der Abminderungsfaktor Fc kann zwischen
0 (theoretisch bester Sonnenschutz)

und 1 (kein Sonnenschutz) schwanken.
Je kleiner Fc, desto wirksamer ist der
Sonnenschutz, desto geringer der Ener-
gieeintrag. Der Fc-Wert gibt das Verhaltnis
zwischen dem Energiedurchlassgrad
durch ein Fenster mit Sonnenschutz und
ohne Sonnenschutz an. Ein fiir ein ISiM
ermittelter Fc-Wert variiert auf Grund des
Beschichtungstyps und dessen Position
im Mehrscheiben-Isolierglas.

Beispiel:
2fach Warmedammglas:
g-Wert Verglasung 0,60

gtotarWert 0,12
Stotal 0,12
c= = =0,20
0,60
Beispiel:

3fach Warmedammglas
g-Wert Verglasung 0,60

gtotarWert 0,08
8wtal 0,08
Fo= —=—— =0,13
g 0,60

In DIN 4108-2 finden sich in Tabelle 8
Fc-Werte fiir zwischenliegende Syste-

me von 0,65 bis 0,90 je nach Farbe und
Transparenz. Diese Werte liegen extrem
auf der sicheren Seite und sind als
Maximalwerte zu verstehen. Unter der
FuBBnote b dieser Tabelle wird die Emp-
fehlung ausgesprochen, bei zwischen

den Scheiben liegenden Sonnenschutz-
vorrichtungen eine genaue Ermittlung
durchzufiihren, da sich erheblich giinstige-
re Werte ergeben kdnnen (siehe Beispiele
Bild 3, 4, 5 und 6).
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Wirksamkeit von variablen
ISiM

Der grofe Vorteil von beweglichen Son-
nenschutzsystemen ist, dass die Wirksam-
keit (Abminderungsfaktor Fc oder giota)) j€
nach Situation variabel verdndert werden
kann. Dies ist auch mit Blick auf die
Tageslichtnutzung ein entscheidender Vor-
teil. Wird der Sonnenschutz so gesteuert,
dass immer genug Licht in den Raum tritt,
um auf kiinstliche Beleuchtung verzichten
zu kdnnen, erdffnet sich ein zusatzliches
Sparpotenzial.

Das Tageslicht liefert pro Watt bis zu 4x
mehr Helligkeit als Kunstlicht und ver-
ringert so zusatzlich die Kihllasten bei
gleicher Beleuchtungsstérke.

Fir die Praxis ergibt sich deshalb eine
komplexere Betrachtung:

Die Wirksamkeit des Sonnenschutzes
hangt in diesem Beispiel von der
gewéhlten Lamellenstellung ab, also
vom entsprechenden Nutzerverhalten
(siehe Bild 3 und 4).

Beispiel: gtotal = 0,36
bei gebffneter Lamelle

Zum Anderen verandern sich die Werte
mit dem Lauf der Sonne und dem damit
verbundenen Strahlungseinfallwinkel
(siehe Bild 5 und 6). Je steiler die Sonne
steht, desto geringer ist der giota-Wert.

Beispiel: Lamelle silber; Winkel 45°
Siotal = 0,33 bei 0° Sonnenwinkel

p—

Nur teilwirksam
bei horizontaler
Lamellenstellung ‘ ‘

™

(Bild 3) (Bild 5)
Beispiel: giotal = 0,12 Beispiel: Lamelle silber; Winkel 45°
bei geschlossener Lamelle Ziotal = 0,08 bei 60° Sonnenwinkel
L= 0
[
Vollwirksam bei
geschlossener
Lamellenstellung
(Bild 4) (Bild 6)



BF-Merkblatt 011 /2012

Produkteigenschaften

Isim

ISiM tragen zur Reduzierung des Energie-
durchlassgrades (g-Wert) im Sommer bei,
indem die Solarenergieeintrage verringert,
der Blendschutz gegen direktes Licht
geregelt und so eine angenehmere Raum-
atmosphare geschaffen wird. Integrierte
Systeme tragen auch im Winter zu einem
gemiitlicheren Wohnklima bei, da die
Uberlagerung mehrerer Ebenen (Glas und
Behang) den W&rmedurchgang (U-Wert)
verringern. Dies ist auch zu Nachtzeiten
oder zu manchen Tageszeiten im Winter,
wenn das Sonnenlicht fiir die Raumbe-
leuchtung nicht mehr unerlasslich ist, ein
wesentlicher Aspekt.

Hinweise fiir einen Glasaufbau

Immer haufiger kommen mittlerweile
kombinierte Dreifach-Isolierglaser mit
Warmedadmm-/Sonnenschutzschicht auf
Ebene 2 und Warmedammschicht auf
Ebene 5 zum Einsatz, bei denen folglich
der Behang zwischen zwei beschichteten
Glasebenen angeordnet ist.

Ein Anstieg der Behangtemperatur —
insbesondere der Lamellen — ist dadurch

unvermeidlich, wobei die Temperatur
jedoch konstruktionsbedingt gewisse
Grenzwerte nicht iiberschreiten darf.

Die Lamellen reduzieren den Durchgang
der Sonnenenergie, wandeln einen Teil da-
von in Warme um und geben diese teilwei-
se an den Innenraum weiter. In Absprache
mit dem Systemhersteller ist die Wahl der
Beschichtungsebenen abzustimmen, um
den Temperaturanstieg zu begrenzen.
Wichtig ist daher die richtige Wahl, sowohl
des zu verwendenden Glastyps, als auch
der Farbe der Jalousielamellen deren
Strahlungsabsorption méglichst niedrig
sein sollte.

Die Position des Behangs — d. h. die
Entscheidung in welchem Scheibenzwi-
schenraum der Behang beispielsweise bei
Dreifach-Verglasungen angeordnet wird —
ist daher von grundlegender Bedeutung.
Es empfiehlt sich der Einbau des Behangs
im duBeren Scheibenzwischenraum, d. h.
zwischen den Ebenen 2 und 3. Die Lage
der Beschichtungen sollte vorzugsweise
auf den Ebenen 3 und 5 vorgesehen
werden (siehe Bild 7).

Technische Werte des Gesamtsystems
kénnen bei den Herstellern angefragt
werden.

BF

Bedingt durch Klimalasten kdnnen sich
die Scheiben verformen und den Schei-
benzwischenraum reduzieren. Erganzend
zu den statischen Lastannahmen nach
den geltenden Normen (Wind-, Verkehrs-,
Klimalasten) sind in Abh&ngigkeit der
Elementabmessungen, die systemspe-
zifischen Mindestabstande des SZR zur
Sicherstellung der beweglichen Funktion
zu beachten. Steuerungsfunktionen kon-
nen, neben der Glasdimensionierung, bei
ungiinstigen klimatischen Bedingungen
(z. B. niedrigen Auentemperaturen) die
Gebrauchstauglichkeit unterstiitzen.

Farbgebung von Behéangen

Wahrend beim Einsatz von ISIM im
Innenbereich (z. B. Trennwande) die Farb-
auswahl nach gestalterischen Gesichts-
punkten erfolgen kann, empfiehlt sich in
der Auenfassade die Farbauswahl auf
Oberflachen mit geringen Absorptionen
(helle Farbténe) zu beschranken.

Einscheibensicherheitsglas

Warmedadmmbeschichtung

Sonnenschutzsystem

Gasfillung

(Bild 7)
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Produkttypen

1. Was ist ein Jalousiesystem?

Unter Jalousiesystem ist ein Behang zu
verstehen, welcher aus verstellbaren Alu-
miniumlamellen besteht, deren Verstellung
die Regelung des Lichteinfalls und ein-
gehender Solarstrahlung ermaglicht. Die
Lamellen sind hierbei mit den Funktionen
Heben, Senken und Wenden versehen.
Die Funktionen Beschattung und Sicht-
schutz sind somit nach Bedarf regelbar.

1.1. Bedienungsmaglichkeiten

Die Bewegung der Lamellen ermdglicht
einen raschen Wechsel von Abdunkelung
bei geneigter Lamellenstellung bis zur
volligen Raumerhellung bei horizontaler
Lamellenstellung. Es gibt zahlreiche
Maoglichkeiten fir die Ansteuerung des
Jalousiesystems, die im Wesentlichen
auf zwei Kategorien zuriickgefiihrt werden
konnen: elektrisch und manuell.

Die manuelle Betatigung erfolgt liber
Schnur, Stab, Kette, Kurbel usw. Die elek-
trische Betétigung kann z. B. tber folgende
Varianten erfolgen: Einzel- oder Gruppen-
steuerungen, Infrarot-Fernsteuerungen,
Temperatur- oder Sonnenwachter, Zeit-
schaltuhren und BUS-Systeme. Unter-
schiedlichste Schaltungen und Kombinati-
onen sind moglich.

1.2. Farbpalette der Lamellen-Jalousie
Neben Standardfarben sind fast alle
RAL-Téne als Sonderfarben maoglich (siehe
Hinweis Seite 5).

1.3. Sonderanwendungen
Sonderkombinationen, spezielle Einsatz-
moglichkeiten, Sonderformen, Glaskom-
binationen mit Warme- und Sonnenschutz-
sowie Fassadenglasern sind ebenso mog-
lich wie siebbedruckte und sandgestrahlte

10

Glaser. Weitere Einsatzbereiche sind:
Schallschutz, Sicherheits- und Angiff-
schutz, Brandschutz , Laser- und Rontgen-
schutz, Modellscheiben (Sonderformen).

2. Was ist ein Rollosystem?

Unter Rollosystem ist ein auf- und ab-
wickelbarer Stoff- / Folienbehang zu
verstehen, der je nach verwendetem
Material unterschiedliche Sonnenschutz-
moglichkeiten bietet. Dieses Behangmate-
rial wird ber eine sichtbare oder in einem
Kopfprofil integrierte Welle gewickelt.

Rollos bestehen aus metallbeschichteten
Polyesterfolien oder Stoffen mit einer
moglichst reflektierenden Oberflache zur
AuBenseite. Rollos kdnnen auf und ab
bewegt werden. Die Verglasung mit Rollo
ist sowohl in der Vertikalen als auch im
Uberkopfbereich méglich.

2.1. Bedienungsmaglichkeiten

Auch bei Rollos gibt es manuelle und
elektrische Antriebsmoglichkeiten fiir die
Behangbewegung.

2.2. Sonderanwendungen

Die Laufrichtung ist bei vielen Rollos frei
wahlbar, von oben nach unten oder von
unten nach oben.

Sonderkombinationen, spezielle Einsatz-
moglichkeiten, Sonderformen, Glas-
kombinationen mit Warme- und Son-
nenschutz- sowie Fassadenglasern sind
ebenso maglich wie siebbedruckte und
sandgestrahlte Glaser. Weitere Einsatzbe-
reiche sind: Schallschutz, Sicherheits- und
Angriffschutz, Brandschutz , Laser- und
Réntgenschutz, Modellscheiben (Sonder-
formen).

Nicht-transparente Beh&nge kdnnen zum
Sichtschutz bzw. zur Abdunkelung verwen-
det werden.

3. Was ist ein Plisseebehang?

Unter Plisseebehang ist ein Stoff- / Foli-
enbehang zu verstehen, dessen Material
horizontal vorgefaltet ist und ziehharmoni-
kaartig zu einem Paket zusammengefaltet
und gedffnet wird. Die Sonnenschutzwir-
kung hangt vom verwendeten Material ab.
Die Mafe der Faltung sind variabel.

3.1. Bedienungsmaglichkeiten
Das Heben und Senken des Behangs kann
manuell oder iber einen Motor erfolgen.

3.2. Sonderanwendungen
Sonderkombinationen, spezielle Einsatz-
moglichkeiten, Sonderformen Glaskom-
binationen mit Warme- und Sonnenschutz-
sowie Fassadenglasern sind ebenso
moglich wie siebbedruckte und sandge-
strahlte Glaser. Weitere Einsatzbereiche
sind: Schallschutz, Sicherheits- und
Angriffschutz, Brandschutz , Laser- und
Réntgenschutz, Modellscheiben (Sonder-
formen).

Dauerfunktion und Langlebigkeit

Die Gebrauchstauglichkeit von ISiM ist
nach den normativen Vorgaben und Anfor-
derungen sowie der Prifrichtlinie VE 07/2
des ift-Rosenheim nachgewiesen.

Die Merkblatter des BF bieten weiterfiih-
rende Informationen zu ISiM.

B BF-Merkblatt 005/2009
Verarbeitungsrichtlinien Sonnenschutz-
systeme im Scheibenzwischenraum —
Einbau im Isolierglas

m BF-Merkblatt 007/2010
Richtlinie zur Beurteilung der visuellen
Qualitat fir Systeme im Mehrscheiben-
Isolierglas

B BF-Merkblatt 008/2010
Einbauempfehlungen flr integrierte
Systeme im Mehrscheiben-Isolierglas
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Beispielhafte herstellerunabhéngige Funktionswerte

BF

System

Jalousie

Plissee

Rollo

GroRe/Flache *

Min. Breite

400

400

400

400

350

350

350

350

Min. Hohe

400

400

400

400

400

400

400

400

Max. Flache

4,5 m?

4,5 m?

4,5 m?

4,5 m?

2,4 m?

2,4 m?

2,4 m?

2,4 m?

Max. Breite

2500

2500

2500

2500

1300

1300

1300

1300

Max. Hohe

3000

3000

3000

3000

3000

3000

2700

2700

Funktionen **

Heben / Senken

Drehen / Wenden

Technische Eigenschaften

Ug-Wert

nach EN 673, in W/m2K

en Warmedammschicht 0,03
Sonnenschutz oben

1,2

0,7

1,2

0,7

11

0,6

1,2 *Hk*

0,7 % %k *k %k

g-Wertgjas

nach EN 410

en Warmedammeschicht 0,03
Sonnenschutz oben

0,60

0,50

0,60

0,50

0,60

0,50

0,55

0,47

StotarWert ***

nach EN 13363-2, Jalousie ge-
schlossen, Lamellenfarbe silber,
abhangig vom Sonnenhdhenwinkel

0,12-0,08

0,08-0,06

ZrotarWert ***

nach EN 13363-2

Folie geschlossen,
abhéngig vom Folientyp

0,12-0,03

0,11-0,03

0,12-0,03

0,11-0,03

ZrotarWert ***

nach EN 13363-2

Plissee geschlossen
abhangig vom Plisseestoff

0,12-0,07

0,09-0,07

* Die produktspezifischen Minimal- und Maximalabmessungen sind projekt- und herstellerbezogen abzustimmen
ok In Abhéngigkeit von Grofle und Seitenverhéltnis kdnnen sich systembedingte Einschrdnkungen in der Funktion ergeben

* % %k

Alle Werte und Eigenschaften vom ISiM sind herstellerbezogen anzugeben

In Abhdngigkeit des verwendeten Materials konnen sich systembedingte Abweichungen in den Werten ergeben
**%% Werte sind abhéngig vom Neigungswinkel

11
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Einbauempfehlungen fiir integrierte Systeme
im Mehrscheiben-Isolierglas

I Einleitung

Firr die Produkte ,integrierte Systeme im
Mehrscheiben-Isolierglas“ (iSiM) existie-

Dieses Merkblatt beschreibt den Einbau
in geeignete Konstruktionen und stellt
eine Ergadnzung zu den BF-Merkblattern
005 und 007 dar.

14

ren keine allgemein giiltigen Regelwerke.

I1.0 Geltungsbereich:

1.1 Die hier aufgefiihrten Anweisungen
und Richtlinien ersetzen nicht die zum
Zeitpunkt der Ausflihrung giiltigen Vor-
schriften fiir die Verglasung von Isolier-
glasscheiben im Allgemeinen und die des
Systemherstellers. Dieses Merkblatt stellt
Ergénzungen fiir den Sonderfall Systeme
im SZR dar. Diese Einbau- und Vergla-
sungsrichtlinien gelten nur fiir integrierte
Systeme im Mehrscheiben-Isolierglas
(iSiM) zum Verbau in Isolierglas, welche
produktgerecht in Fenster-, Fassaden- und
Trennwandsysteme aus erprobten und (b-
lichen Materialien und Profilen, die dem
aktuellen Stand der Technik entsprechen,
im Hochbau eingesetzt werden. Die Ein-
haltung dieser Richtlinie ist fiir den Ein-
bau zwingend erforderlich und die Voraus-
setzung fiir eine Gewahrleistung. Durch
die Einhaltung dieser Richtlinie wird er-
maglicht, eine technisch und bauphysika-
lisch einwandfreie Verglasung mit iSiM
herzustellen. Diese Richtlinie ist die Vor-
aussetzung zur Erreichung und Erhaltung
der typgerechten Funktionen von iSiM.

1.2 Fir mit dieser Richtlinie nicht erfasste,
objektbezogenen Randbedingungen, die
im Einzelnen vor Herstellung und Einbau

geklart werden miissen, ist fiir den Fall
des Einbaus eine Zustimmung des Sys-
temherstellers erforderlich. Dieser kann in
diesen Féllen objekt- und anlagenbezogen
eine Einzelzustimmung erteilen.

1.3 Diese Richtlinie gilt nur fir Raume
mit normaler Raumtemperatur und Luft-
feuchte. Sie gilt nicht fiir Schwimmbader,
spezielle Feuchtrdume und Rdume mit
iber dem Maf der {iblichen hinausgehen-
den Belastungen und Anforderungen. Hier
gelten die besonderen Vorschriften fiir
Schwimmbader und Nassrdume. Es gel-
ten die allgemein giiltigen Richtlinien und
Regelwerke, die Bauregelliste (Deutsches
Institut fiir Bautechnik), die von den Ver-
bé&nden fiir fachgerechte Verglasung in
der jeweils neuesten Fassung herausge-
geben werden. Inshesondere gelten:
m VOB/C ATV DIN 18 361; ,Verglasungs-
arbeiten”
® DIN/ON/EN-Normen ,Verglasungsar-
beiten”
B Richtlinien der Isolierglashersteller
Die anerkannten Regeln der Technik
B Relevante Teile der DINV 18 073
,Rollladen, Markisen, Rolltore und
sonstige Abschliisse im Bauwesen —
Begriffe, Anforderungen®
B Die Systembeschreibung der Rahmen-
hersteller
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2.0 Verglasung von
integrierten Systemen im
Mehrscheiben-Isolierglas

2.1 Forderungen

Ein Verglasungssystem beruht auf den

Grundforderungen eines:

B dichten Verglasungssystems

B dichtstofffreien und

B nach auflen offenen (Dampfdruck-
ausgleich) Falzraumes und der

m Vertraglichkeit aller verwendeten
Materialien

Diese und abweichende Verglasungssy-
steme, z.B. Structural Glazing, geklebte
Fenstersysteme, Ganzglasecken und
Glasstofie usw. sind mit dem System-
hersteller abzustimmen. Die Entschei-
dung Uber die Wirksamkeit und Eignung

der gew&hlten Konstruktion kann nur
durch die ausfiihrende Firma beurteilt
werden, da diese die Funktionsfahigkeit
des Gesamtsystems Glas (iSiM) und
Konstruktion sicherstellen muss.

2.2 Glasfalzausbildung

Bei der Bemessung des Glasfalzes ist zu
beriicksichtigen, dass sich die Gesamt-
glasdicke und die Randverbundbreite
von (blichen Glassystemen unterschei-
det.

2.3 Klotzung

Bei bestimmten iSiM ist im Glasfalz
Raum flir Kabelfiihrung oder systemspe-
zifische Komponenten vorzusehen.
Dennoch muss eine funktionsfahige und
regelkonforme Klotzung des Glasele-
mentes sichergestellt werden.

BF

3.0 Lagerung, Transport,
Einbau, Priifung

3.1 Funktionspriifung

Lagerung, Transport und Manipulation
(vertikal und horizontal) sind systembe-
zogen und nach den Vorgaben des Her-
stellers durchzufiihren. Die Isolierglasein-
heiten mit iSiM sind in der Regel lot- und
fluchtgerecht einzubauen.

Nach der Montage in Fliigel- oder Fest-
verglasungen ist nach dem Einstellen
und Ausrichten der Isolierglaseinheit eine
systembezogene Funktionspriifung durch-
zufiihren.

Beschadigungen und Veranderungen

der Kabel, Kabelanschlisse und -verbin-
dungen sowie sonstigen Systemkompo-
nenten, die sich am oder aufierhalb des
Isolierglaselementes befinden, sind nicht
zuldssig. Diese Elemente sind bei Lage-
rung, Transport und Einbau fachgerecht
zu schitzen.

Jedes iSiM ist im Zuge der Bauabwick-
lung gegebenenfalls mehrfach auf seine
Funktion hin zu Gberpriifen. Dies schlieft
neben einer Uberpriifung der Elemente
an sich auch die herstellerspezifische
Funktionsprifung des iSiM ein.

3.2 Inbetriebnahme

Eine Prifung und Inbetriebnahme von be-
weglichen iSiM ist unter den Randbedin-

gungen einer gebrauchsiblichen Nutzung
durchzuflihren. (Siehe BF-Merkblatt 005)

Dem Endkunden sind systembedingte Be-
dienerhinweise zu iibergeben.
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Einbauempfehlungen fiir integrierte Systeme

im Mehrscheiben-Isolierglas
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4.0 Kabelverbindung

4.1 Kabelverlegung

Samtliche Durchbohrungen, Aussparun-
gen, Kanten, Ecken usw., durch oder iber
welche Kabel verlegt werden, miissen ent-
gratet sein, so dass eine Kabelverletzung
ausgeschlossen ist. Es sind geeignete
Kabeldurchfiihrungen einzusetzen. Es ist
darauf zu achten, dass keine Zuglasten in
die Kabel eingebracht werden.

4.2 Zubehor

Zuldssig sind nur vom Systemhersteller
freigegebene Elektro- und Zubehérkompo-
nenten.

5.0 Fensterkontakte und
-libergange

5.1 Kontakte

Die Anordnung der Fensterkontakte und
-Ubergange sind z.B. bei Dreh- bzw.
Dreh-Kipp-Elementen vorzugsweise
bandseitig und aufierhalb der wasser-
flihrenden Ebene vorzunehmen.

BF
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Hinweise zur Ansteuerung von integrierten
Systemen im Scheibenzwischenraum

Dieses Merkblatt ist Bestandteil einer
Serie von Merkblattern zur Planung,
Ausfiihrung und Nutzung von integrierten
Systemen im Scheibenzwischenraum von
Mehrscheiben-Isolierglas (ISiM).

W Verarbeitungsrichtlinien Sonnen-
schutzsysteme im Scheibenzwischen-
raum* (2009)

W Richtlinie zur Beurteilung der visuellen
Qualitat fir Systeme im Mehrscheiben-
Isolierglas” (2010)

m Einbauempfehlungen fiir integrierte
Systeme im Mehrscheiben-Isolierglas*
(2010)

W Planungshilfe: Integrierte, bewegliche
Systeme im Mehrscheiben-Isolierglas
fiir Architekten, Planer und Verarbeiter*
(2012)

Inhalt:

1. Einleitung

2. Grundséatzliche Bedienmaglichkeiten
und Steuerungskonzepte

3. Information zu Anschlusspunkten und
Kabelverlegung

4. Abnahme und Funktionskontrolle

5. Allgemeine Hinweise
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I 1. Einleitung

Das Merkblatt beschaftigt sich und
beschreibt die erforderlichen Grundlagen
der Steuerungssysteme, Einbauhinweise
und Funktionshinweise der elektrischen
Steuerung fiir ISIM.

Vorteil integrierter Systeme im Mehr-
scheiben-Isolierglas (I1SiM) ist der Einbau
im Scheibenzwischenraum mit Schutz
vor Beschéadigung und Verschmutzung.
Der Einbau ist in Rahmenkonstruktionen
als Vertikal- und Horizontalverglasung
maoglich.

Mit den ISiM kénnen
B der solare Strahlungseintrag (Wérme)
B Warmedammung
W Lichtverhaltnisse / Lichtlenkung
hell / dunkel, Blendschutz
B Sichtschutz
beeinflusst werden.

Fiir die Planung und Auslegung eines
Steuerungskonzeptes der ISiM werden
genaue Angaben (iber das Nutzungskon-
zept, Bedienmdglichkeiten und Verande-
rungsmoglichkeiten bendtigt. Es erfordert
in der Planung die Zusammenarbeit der
verschiedenen am Bau beteiligten Gewer-
ke, das betrifft speziell die Bauphysik und
die Elektroplaner.

Bauphysikalische Anforderungen, Aus-
flihrung der Details der Steuerung und
Schnittstellen sind in einer Ausschreibung
anzugeben.

Wirksamkeit von variablen ISiM

Der grofie Vorteil von beweglichen Son-
nenschutzsystemen ist, dass die Wirksam-
keit je nach Situation variabel verandert
und zum Nachweis des sommerlichen
Wéarmeschutzes nach der DIN 4108-2
(02-2013) bzw. der EnEV 2014 genutzt
werden kann.

Lamellenstellung

Nur teilwirksam
bei horizontaler
Lamellenstellung

Vollwirksam bei
geschlossener
Lamellenstellung

(Bild 1)
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Beispiel ISiM mit Lamelle als 2fach
und 3fach Mehrscheiben-Isolierglas

Beispiel ISIM mit Screen als 2fach
und 3fach Mehrscheiben-Isolierglas

Dies ist auch mit Blick auf die Tageslicht-
nutzung ein entscheidender Vorteil. Wird
der Sonnenschutz so gesteuert, dass
immer genug Licht in den Raum tritt, um
auf kiinstliche Beleuchtung verzichten

zu kdnnen, erdffnet sich ein zusatzliches
Sparpotenzial.

Mit entsprechenden ISiM und Einstellun-
gen lassen sich die Anforderungen an
Bildschirmarbeitsplatze zum Blendschutz
erfillen. Geschlossene ISiM kdnnen als
zusatzliche Unterteilung des SZR die War-
meschutzeigenschaften verbessern.

Die Geb&udeautomation hat mit komple-
xen Steuerungssystemen fiir Klima, Licht,

(Bild 2)

Liftung, Witterungsschutz und Zutrittskon-
trollen an Bedeutung gewonnen. Fiir die
Praxis ergibt sich aus den unterschiedli-
chen Einstellmdglichkeiten deshalb eine
komplexe Betrachtung. Durch die bau-
physikalischen Anforderungen einerseits
und zum anderen sind die Anforderungen
an eine nutzerfreundliche Bedienung zu
berticksichtigen.

Beispiel einer Gebdaudeautomation

Glasbruchmelder

!

Leuchte Temperatursensor

Helligkeitssensor

Bus-System
mit GLT
(Gebaude-
leittechnik)
Taster Heizung / Klima Alarmanlage Turkontakt
I
(Bild 3)
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2. Grundsétzliche Bedien-
moglichkeiten und
Steuerungskonzepte

Durch einfache Bedienung zum Beispiel
uber Taster kann der Raumnutzer direkt
Einluss auf die Funktionalitdt des Systems
nehmen. Zusatzlich oder alternativ kann
uber eine Gebdudeautomation die Funkti-
onseinstellung des Behanges / der Folie
(ISiM) erfolgen.

Steuerungskonzept

Je nach Planungskonzept kann die
Steuerung der ISiM aus Einzel-, Gruppen-
oder einer Zentralsteuerung bestehen.
Steuerungsmoglichkeiten kbnnen manuell
nach Zeit, Klima, Sonne, Temperatur, usw.
durch ein BUS-Steuerung EIB / KNX
(Zeichnung), LON, SMI erfolgen.

Grundsatzlich besteht ein Steuerungs-
konzept aus drei Komponenten:

1. dem Netzteil (Trafo) mit einer
Ausgangsniederspannung
(i.d.R. 24 Volt DC)

2. dem Steuergerat, durch dessen
Auslegung die Funktionen der

Steuerung bestimmt werden

3. und dem ISiM.

Das System besteht aus Netzteil,
Bedienelement und ISIiM

1. Das Netzteil regelt aus dem Spannungs-
netz des Gebaudes (230 Volt AC)
auf die erforderliche Gleichspannung
24 Volt DC. Die genaue Auslegung,
in Bezug auf Leistung und Grofle der
Netzteile, ist abhangig von Leistung und
GroRe der eingesetzten ISiM.

2. a) Einfachste Bedienung per Taster

b) Bedienung per Uibergeordneter,
automatischer Steuerung

c) Einbindung in ein Gebaudeleit-
system (GLT) in Verbindung
mit Licht, Klimatisierung, Liftung
oder Anbindung an ,smart home*
Systeme.

3. Je nach System z. B. Rollo, Jalousie,
Screen (siehe BF-Merkblatt 011/2012)

Schematische Darstellung Grundanschluss

230V ®

AC Hjijz

@

A: 230V Zuleitung
B: 24V Gleichstromzuleitung
C: Geschaltete Leitung zum ISiM

1: Netzteil / Transformator
2: Steuergerét
3: ISiM

20
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3. Information zu Anschluss-
punkten und Kabelverlegung

Kabelverlegung im Rahmensystem

Kabel werden vorzugsweise im nicht
sichtbaren Bereich von Glasfalzen verlegt
und werden Uber die Tragkonstruktionen
(Pfosten-Riegel) an die Elektroinstallationen
im Geb&ude weitergefiihrt. Bohrungen und
Offnungen in den Rahmensystemen und
Durchdringung von Dichtebenen diirfen die
Eigenschaften des Fenster- und Fassaden-
systems nicht beeintrachtigen und sind

nur in Abstimmung mit dem Fenster- /
Fassadenhersteller festzulegen.

Sémtliche Durchbohrungen, Aussparun-
gen, Kanten, Ecken, usw., durch oder Uiber
welche Kabel verlegt werden, miissen so
gestaltet sein, dass eine Kabelverletzung
bei Montage und Nutzung ausgeschlossen
ist. Es sind geeignete Kabeldurchfiihrungen
einzusetzen. Es ist darauf zu achten, dass
keine Zuglasten in die Kabel eingebracht
werden. Kabel mittels Verlangerungskabel
und Stecker- oder Quetschverbindung
fachgerecht verbinden. Die Verbindung ist
vor Feuchtigkeit zu schitzen.

Die Kompatibilitdt der verwendeten
Bauteile (Stecker, Kabel, Steuerelemente,
Antriebe, usw.) ist zu priifen und ggf.
durch den Systemgeber zu bestéatigen.

Kabeliibergiange, Kontakte, Energie-
ketten zur Stromiibertragung
(Einbaulage)

Die Anordnung der Fensterkontakte und
-libergange sind z.B. bei Dreh- bzw. Dreh-
Kipp-Elementen vorzugsweise bandseitig
vorzunehmen. Die ISIM sollten so angesteu-
ert werden, dass bei Offnungs- und Schliefs-
vorgangen sowie im gekippten Zustand, das
Verfahren der Behdnge verhindert wird.

Zugingliche Schnittstellen

Die Ubergange (Schnittstelle) zum
Anschluss an das hauseigene Steue-
rungssystem ist nach projektbezogenen
Anforderungen festzulegen. Die Planung
der Ubergabepunkte muss durch ein LV
festgelegt werden. Die Schnittstellen
sollten vorzugsweise raumseitig, monta-
gefreundlich, leicht zuganglich und z. B. in

den folgenden Bereichen angeordnet sein:

W Bristungskanal

B Abgehéngte Decke

m Hohlraumboden

W Unterputz- / Aufputzdosen

Fiir eine Funktionsprifung mit visueller

Kontrolle ist eine Schnittstelle in unmit-
telbarer Nahe des Verglasungselements
erforderlich.

4. Abnahme und
Funktionskontrolle

Die Funktionsfahigkeit ist in den einzelnen
Verarbeitungsschritten zu kontrollieren und
zu protokollieren.

Funktionskontrolle
(Abnahmeprotokoll 0.4.)
1. Die ISiM-Montage in die Rahmenkon-
struktion erfolgt werkseitig.
2. Bauseits
a) Nach Glasmontage bei freiliegen-
der Verkabelung in der Rahmenkon-
struktion
b) Nach endgiiltiger Fertigstellung der
Rahmenmontage, am Ubergabe-
punkt Schnittstelle zum Elektroge-
werk.

Die einzelnen Funktionskontrollen sind
zu protokollieren. Die baurechtlichen Be-
stimmungen zur Bauabnahme (z. B. VOB,
BGB) sind zu beachten.
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I 5. Aligemeine Hinweise

Lebensdaueraspekte

Neben den allgemeinen Lebensdaueran-
forderungen an Mehrscheiben-Isolierglas
steht bei der Betrachtung ISiM die Funk-
tionsfahigkeit der beweglichen Bauteile
im Vordergrund.

Die Grundlage fiir eine Bewertung kann

die ift-Richtlinie VE.Q7, die fiir einen ca.

zwanzigjahrigen Nutzungszeitraum Anfor-
derungen beschreibt, sein.

22

Die Laufzyklen kdnnen sich durch falsch
programmierte Sonnenautomatik, unnéti-
ge Referenzfahrten, tbertriebene Nutzung
und unsachgeméafe Bedienung erhohen.
Alle mechanischen Bauteile sind einem
Verschleifl ausgesetzt, die Reduzierung
der Laufzyklen kann die Lebensdauer
verlangern.

Bauartbedingt sind zusétzliche Belas-
tungsfaktoren, im Vergleich zu MIG ohne
Einbauten im SZR, fiir die Lebensdauer
vorhanden, die mit der ift-Richtlinie
beurteilt werden kdnnen.

Diese Elemente sind bei Lagerung, Trans-

port und Einbau fachgerecht zu schitzen.

Grundsétzlich sind bei allen Detailausfiih-
rungen und Abnahmepriifungen zusatzlich
die systemspezifischen Anforderungen der
Hersteller zu beriicksichtigen.

BF
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Verarbeitungsrichtlinien
Sonnenschutzsysteme im Scheibenzwischenraum

1.0 Einleitung und
allgemeine Hinweise:

1.1 Motivation und Zielsetzung BF
Diese Richtlinie soll dem Isolierglasher-
steller als Grundlage fiir die Verarbeitung
der Systemeinheit im Isolierglas dienen.
Ziel ist es, durch einen gleichbleibend
hohen Qualitatsstandard, Sicherheit und
Vertrauen in scheibenintegrierte Systeme
zu schaffen und sicherzustellen.

1.2 Regelwerke

H Bauregelliste

W VEO07/2

W EN 1279

H EN 13120 Abschliisse innen

W DIN 18361 Verglasungsarbeiten
M DIN 18073 Rollladen, Markisen,

Rolltore und sonstige Abschliisse
im Bauwesen

H Die anerkannten Regeln der Technik

m TRLV

M Landerspezifische Normen und Regel-
werke

H Technische Richtlinien des Glaserhand-
werks

1.3 Diese Richtlinie beriicksichtigt
keine systembedingten Besonder-
heiten und beschreibt die allge-
meinen Grundlagen.

1.4 Anwendungsbereiche

W Fenster, Tiren, Fassaden, Uber-
kopfverglasungen, Trennwénde

B Mehrscheiben-Isolierglas, 2-fach,
3-fach

W Behangarten

H Bedienung

W Steuerung

1.5 Die Behang-Einheit wird in der
Regel vormontiert geliefert und
muss noch mit den Isolierglas-
komponenten verbunden werden.

24

2.0 Hinweise zu
Glasaufbauten

B Unter gebrauchsiblichen Einsatz-Be-
dingungen muss gesichert sein, dass
der Behang ungehindert gehoben und
gesenkt bzw. der Behang in jeder ge-
wiinschten Position gewendet werden
kann.

W Eine Beriihrung zwischen Sonnen-
schutzsystem und den Scheiben der
Isolierglaseinheit kann nicht in jedem
Fall ausgeschlossen werden. Durch ge-
eignete MaBBnahmen z.B. Glasdimen-
sionierung, Steuerung usw. ist eine Be-
schadigung des Sonnenschutzsystems
auszuschliefien.

B Bei Einsatz von beschichteten Glasern
sind dessen produktspezifischen Ei-
genschaften zu beachten, damit in der
Kombination mit der Systemeinheit
eine optimale Wirkung erreicht werden
kann. Im Zweifelsfall wird eine Be-
schichtung auf Position 3 empfohlen.

2.1 Statik

Grundlage aller Glasdickenberechnungen
ist die TRLV 2006 - 08, die bauaufsicht-
lich eingeflihrt ist. In dieser werden u.a.
Glasarten, Rechenverfahren, zuldssige
Spannungen und Durchbiegungen fiir die
verschiedenen Anwendungsfalle vorge-
geben.

Aufgrund der besonderen bauphysikali-
schen Gegebenheiten von Isolierglas mit
Einbauten im Scheibenzwischenraum sind
zusétzliche Einflussgréfien zu beriicksich-
tigen, die die Ergebnisse im Vergleich zu
tiblichem Isolierglas wesentlich beeinflus-
sen konnen. Unter bestimmten Lastfallen
verformen sich die Scheiben nach innen
und/oder auBen, was die Funktion der
beweglichen Elemente beeintrachtigen
kann.

Winddruck } } Windsog

Klimatisch bedingte Beanspruchung

}{ Unterdruck

{ } Uberdruck
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Zu beachtende Einflussfaktoren sind

beispielsweise:

M Luftdruck am Produktionstag (téglich
schwankend). Niedriger Luftdruck be-
deutet hoheres Risiko einer spateren
Einbauchung, wenn ansonsten keine
entsprechenden MafBnahmen getroffen
werden.

B Temperatur (relative Luftfeuchte) am
Produktionstag

B Hohendifferenz Produktionsort — Ein-
bauort

B Scheibenformat und Seitenverhéltnis

Ml Isolierglasaufbau (Glasdicke, symmetri-
scher oder asymmetrischer Aufbau)

W Einbauort und ortliche Gegebenheiten

B Lage des Sonnenschutzsystems wéh-
rend des Transportes

M Transportweg zum Einbauort (z.B.
Passfahrten).

Welche Grenzwerte der Scheibendurch-
biegung, Lasten und Uberlagerungen fiir
die Funktionsfahigkeit des eingebauten
Systems zugrunde gelegt werden, ist vom
Isolierglashersteller festzulegen. Die bau-
rechtlichen Vorgaben der TRLV bleiben da-
von unberihrt. Zu berlicksichtigen ist auch
vertikaler oder horizontaler Einbau.

Durch die Erwdrmung der Sonnenschutz-
systeme konnen zusétzliche Klimalasten
entstehen, die auch den Randverbund
stérker belasten. Der Isolierglashersteller
hat die erhohte Temperaturdifferenz nach
Tabelle B1 der TRLV fiir das System zu
berticksichtigen.

2.2 Randverbund
Ausflihrung nach DIN EN 1279 1 bis 6,
bzw. Bauregelliste DIBt

Hinweise zur Materialauswahl der

einzusetzenden Dichtstoffe:

B Der Isolierglashersteller ist verpflichtet,
die einzusetzenden Dichtstoffmateri-
alien (Butyl, Sekundéardichtstoff) ent-
sprechend den zu erwartenden Tempe-
raturen und Belastungen auszuwahlen.

Ml Die Dichtstoffiiberdeckung (Abstand-
halterriicken, Glaskante) ist, in Ab-
hangigkeit des Scheibenformates, des
Glasaufbaus und den daraus resultie-
renden Randverbundbelastungen, vom
Isolierglashersteller zu Giberpriifen und
gegebenenfalls zu erhéhen.

3.0 Weiterverarbeitung
des Sonnenschutzsystems

3.1 Wareneingangskontrolle

Die Wareneingangskontrolle ist entspre-
chend den Vorgaben des Systemherstel-
lers durchzufiihren.

3.2 Produktionsablauf

Einleitung und allgemeine Hinweise:

M Esist ein sauberes Umfeld fiir die Mon-
tage zu gewahrleisten.

W Bei gewaltsamem Zusammenfiigen be-
steht die Gefahr von Verformungen der
Abstandhalter, die zum Produktausfall
flhren konnen.

Bl Sicherstellen, dass keine Behangteile
eingeklemmt werden.

W Sichtkontrolle durchfiihren, gegebenen-
falls korrigieren.

W Wir empfehlen, alle Steckverbindungen
mittels Butyl abzudichten.

BF

B Eventuell vorhandene Platinen mit den
Anschlusskontakten diirfen nicht mit
Butyl in Kontakt gebracht werden, da
dieses elektrisch leitend ist

W Einbauseite: Lage der Antriebseinheit
mit den Anschlusskontakten typenspe-
zifisch beachten.

3.3 Produktion

Generell sind die systembedingten Verar-
beitungs-/Herstellkriterien zu beachten.
Nachfolgend werden dazu allgemeine
Hinweise gegeben.

3.3.1 Vormontage Systemeinheit
Systemeinheit mit den jeweils zugehori-
gen Abstandhaltern und Verbindungsele-
menten zurechtlegen. Eventuell Zwangs-
filhrungen, in der Regel in Richtung
Beschichtung montieren.

Abstandhalter mit Trocknungsmittel (Mo-
lekularsieb) fiillen. Abstandhalter mittels
der Verbindungselemente zusammenstek-
ken und die Systemeinheit aufstecken.

Abstandhalter von komplett vormontierten
Systemen (ber die dafiir vorgesehenen
Offnungen mit Trocknungsmittel (Mole-
kularsieb) fiillen. Offnungen nach dem
Befiillen mit geeignetem Verschluss bzw.
Butyl dicht verschliefien.
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3.3.2 Isolierglas-Zusammenbau
Zusammenbau des Mehrscheiben-Isolier-
glases unter Beriicksichtigung der zulassi-
gen Fertigungstoleranzen.
Krafteinwirkungen auf den Abstandhalter,
z.B. durch das Gewicht des Systems kdn-
nen zu Stauchungen oder Verbiegungen
des Rahmens nach innen oder auen fiih-
ren und dadurch zu spéateren Funktions-
mangeln. Bei der Fertigung von grofien
Isolierglaseinheiten ist es unter Umstan-
den empfehlenswert, das System nach
unten zu lagern (Reduzierung von mogli-
chen Verbiegungen bzw. Verschiebungen).
Die Parallelitdt des Abstandhalters zur
Glaskante ist durch geeignete Mafinah-
men unbedingt sicherzustellen.

26

Fahren der Einheit weiter ber die Linie
zur Verpressung.

Vor der Versiegelung sind, falls system-
bedingt erforderlich, Anschlusskontakte
oder Anschlusskabel zu schiitzen.

Bei starren Einbauten ist zu beachten,
dass je nach Einbauweise eventuell
geeignete Abstandhalter (z.B. wie bei
Sprossensystemen) aufzubringen sind,
die zusatzlich eine Klapperschutzfunktion
erfillen.

Vor dem Versiegeln der Isolierglaseinheit
muss in jedem Fall geprift werden, ob
die Parallelitat des Abstandhalterrahmens
gegeben ist. Es ist zu beachten, dass es
je nach Format und System wéhrend des
Aushérteprozesses zu Verschiebungen
durch das Eigengewicht kommen kann.
Hier sind geeignete Mafinahmen zu tref-
fen, die das verhindern (z.B. Ausharten in
horizontaler Lage).

3.4. Endkontrolle

Nach dem Aushé&rteprozess des Dichtstof-
fes ist in jedem Fall ein Druckausgleich
vorzunehmen und durch geeignete Maf-
nahmen der Scheibenzwischenraum ent-
sprechend den 6rtlichen Gegebenheiten
am Einbauort einzustellen.

Nach dem Einbau ins Isolierglas bzw. vor
Auslieferung muss insbesondere bei be-
weglichen Systemen eine Funktionskon-
trolle durchgefiihrt werden.

3.5. Lagerung/Verpackung/Transport
Die Auslieferung des Mehrscheiben-
Isolierglases sowie der Transport darf

nur entsprechend der Herstellervorgaben
und gegen Witterungseinflisse geschitzt
durchgefiihrt werden. Im Bedarfsfall sind
entsprechende Abdeckmafinahmen vor-
zunehmen, die den Schutz bei Transport
und Lagerung gewahrleisten.

BF
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Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualitat
fiir Systeme im Mehrscheiben-Isolierglas

Ilnhaltsverzeichnis I1.0 Geltungsbereich I2.0 Priifgrundsitze

1.0 Geltungsbereich............................. 2 | 1.1 Diese Richtlinie gilt fiir die Beurteilung Vorbemerkungen

2.0 Priifgrundsatze................................ 2 der visuellen Qualitat von im Scheibenzwi- B Gerdusche, die durch das Offnen bzw.

3.0 Zuléssigkeiten bei schenraum eingebauten beweglichen und Kippen von Fenstern und durch Fahr-
Lamellensystemen .......................... 4 starren Systemen wie Lamellen, Folien, bewegungen entstehen, sind technisch

4.0 Rollosysteme und Lichtlenkprofile, Plissee usw. mit allen bedingt und stellen keinen Mangel dar
Plisseesysteme.................c..c..c........ 9 | sichtbaren Teilen. Die Beurteilung der MIG B Beurteilungskriterien gelten nur fiir

5.0 Aligemeine Hinweise..................... 12 | erfolgt nach den einschldgigen Richtlinien waage- und lotrecht ausgerichtete

6.0 Besondere Hinweise ..................... 12 | und Normen. Anlagen

1.2 Die Beurteilung der visuellen Qualitat
der eingebauten Systeme erfolgt entspre-
chend der nachfolgenden Priifgrundsatze
und Priifkriterien wie Betrachtungswinkel,
Betrachtungsflachen, Zuldssigkeiten und
jeweiligen Besonderheiten der einzelnen
Systeme. Bewertet wird die im eingebau-
ten Zustand verbleibende raumseitige
Sichtflache der integrierten Systeme.

1.3 Weitere Richtlinien und Normen

m DIN 18073 ,Rollabschliisse, Sonnen-
schutz- und Verdunkelungsanlagen im
Bauwesen”

W EN 13120 ,Abschliisse innen — Lei-
stungs- und Sicherheitsanforderungen®

W Der Bereich Lamellenabstand zum Ab-
standhalter ist kein visuelles Kriterium

B Abnutzungserscheinungen sind nicht
Gegenstand der visuellen Qualitat

2.1 Lamellensysteme

MafRgeblich bei der Priifung sind bei
Lamellensystemen die sichtbaren Ober-
flachen der Lamellen, des Kopfprofils und
des FuR- oder Endprofils, die Lage der
Lamellen in der oberen und unteren End-
lage (keine Teilflachen, wie halb herunter
gefahrene Beh&nge). Bei seitlich gehalte-
nen Systemen (z. B. iber Spannschniire)
erfolgt eine Beurteilung der Lamellenprofi-
le beziiglich der Oberflache und der seitli-
chen Halterungen.
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2.2 Foliensysteme - Plissésysteme R&ume vorgesehener Ausleuchtung unter 2.3.2 Priifbedingungen und Betrachtungs-
Bei Folien- und Plisseesystemen sind die einem Betrachtungswinkel vorzugsweise abstande aus Vorgaben in Produktnormen
Oberflachen und ihr Erscheinungsbild hin- senkrecht zur Oberflache geprift werden. flir die betrachteten Verglasungen konnen
sichtlich Wellen- und Faltenbildung in ihrer Die Priifungsvoraussetzungen gelten fiir hiervon abweichen und finden in dieser
oberen und unteren Endlage sowie die die obere und untere Endlage. Ein nur Richtlinie keine Beriicksichtigung. Die in
Einzelteile zu beurteilen. teilweise geschlossenes System kann nicht diesen Produktnormen beschriebenen
bewertet werden, da hier keine Funktion Prifbedingungen sind am Objekt oft nicht
2.3 Priifkriterien im Sinne der Anforderungen von Sonnen-, einzuhalten.
2.3.1 Grundsatzlich ist von einem Be- Sicht- und Blendschutz besteht.

trachtungswinkel auszugehen, welcher
der dblichen Raumnutzung von innen
laut nachfolgender Tabelle 1 entspricht.
Die Betrachtung von aufien erfolgt grund-
satzlich in einem Abstand von grofler 2,0
m. Die Beanstandungen diirfen nicht
gekennzeichnet sein und es darf keine di- Jalousiesystem 90° 1,5m
rekte Sonnen- oder Kunstlichteinstrahlung
auf die Lamellen bzw. Folien einwirken.
Geprift wird bei diffusem Tageslicht (wie Lichtlenksystem* 90° 20m
z. B. bedecktem Himmel) ohne direktes
Sonnenlicht oder kiinstliche Beleuchtung.
Die Verglasungen innerhalb von Raum-
lichkeiten (Innenverglasungen) sollen bei
normaler (diffuser), fiir die Nutzung der

Produkt Betrachtungs- Abstand zur
winkel Betrachtungsflache

Foliensystem* 90° 20m

Seitlich eingespanntes 90° 1,5 m
Lamellensystem

*Tabelle gilt nur fiir Systeme mit diffuser Reflexion (Tabelle 1)

Kein direktes Sonnenlicht kein Kunstlicht

Abstand min. Abstand laut
. 2000 mm Liste ‘
H %

aufen innen
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2.4 Betrachtungsflichen

Die zu beurteilende Flache wird aufgeteilt in

B Randzone = 10 % der Randflache aus
dem jeweiligen Breiten- und H6henmaf
(weniger strenge Beurteilung)

W Hauptzone = von der Fldchenmitte aus
verbleibende Sichtflache bis zur Rand-
zone (strenge Beurteilung)

Hauptzone

\J
Randzone <——— >

30

3.0 Zulassigkeiten bei
Lamellensystemen

3.1 Erkennbare Oberflachenah-
weichungen

3.1.1 Durch die Bewegung der Lamellen
beim Wenden und beim Hoch- und Run-
terfahren kann technisch bedingter Abrieb

im Bereich der Fiihrungsschienen, Spann-
seile, Aufzugsschniire- und -bander usw.
nicht ausgeschlossen werden. Die Bewer-
tung solcher Riickstdnde bzw. Verfarbun-
gen erfolgt nach den Tabellen 2, 3, 4 und 5.

Beurteilungskriterium

Beurteilung

Verfarbung der Lamellenenden durch Abrieb

© ift Rosenheim

nach Tabelle 5

Abriebspuren im SZR

bedingt zuldssig nach Tabelle 5

Ricksténde:
z.B. Butyl auf den Lamellen

bedingt zuléssig nach Tabelle 5

(Tabelle 2)

Beispiel

t=5mm

© ift Rosenheim

t=15mm

t=25mm

t=35mm

(Tabelle 3)
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© ift Rosenheim

Farbe der Lamelle Kontrast
Farbe der Verschmutzung
0-20%
20-40%
- IrY
-] 60-80 %
I 80-100 %

(Tabelle 4)

© ift Rosenheim

Kontrast
Tiefe der Verfarbung | 0-20% | 20-40% | 40-60% | 60-80% | 100 %
t<5mm OK OK OK OK OK
t<15mm OK OK OK OK nein
t<25mm OK OK OK nein nein
t<35mm OK OK nein nein nein
>35mm nein nein nein nein nein

(Tabelle 5)

BF

3.1.2 Punkte, Einschliisse, Flecken, Be-
schichtungsfehler etc. werden wie folgt
bewertet:

Zulassig sind pro m? Flache

Randzone: max. 4 Stiick @ <3 mm
Hauptzone: max. 2 Stiick @ <2 mm

3.1.3 Kratzer in der Haupt- und Randzone
Haarkratzer kaum sichtbar, nicht gehduft
erlaubt, wenn deren Summe der Einzell&n-
gen nicht grofer als 30 mm ist.

Die maximale Einzell&nge von Kratzern
betragt 15 mm.
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3.2 Zulassiger Lamellenversatz

| Der Lamellenversatz wird von den bei-
den maximal versetzten Lamellen einer
Scheibe beurteilt

W Der Lamellenversatz wird nur bei eintei-
ligen Behangen bewertet, bei geteilten
Behangen (zwei Behdnge in einer
Scheibe) hat diese Richtlinie keine
Giltigkeit

3.3 Abweichung von der

Rechtwinkligkeit /Schiefhang

Die maximal zulassige Abweichung A von
der Rechtwinkligkeit in der oberen und un-
teren Endlage betrdgt 6 mm pro Meter
Lamellenlénge L, maximal jedoch 15 mm.

32

Scheibenbreite Maximaler
von bis Lamellenversatz Lamellenversats
\Y
0 1000 6 |— 7 Lamellen
1001 2000 8
2001 10 ,
Mafe in mm (Tabelle 6)
.|
Obere Endlage Untere Endlage
A T ——

Lamellenlange L

Ai&

Lamellenlange L
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3.4 Zulissige Abweichung von der Form
3.4.1 Zulassige Verdrehung / Verzerrung

3.4.2 Zulassige Durchbiegung

Die Beurteilung der Durchbiegung von
Lamellen wird in geschlossener Behang-
stellung beurteilt.

BF

Verdrehung/Verzerrung (EN 13120):

/ ar
Y

Winkelablenkung V zwischen dem einen
Ende der Lamelle und dem anderen Ende

2 mm/m

Lokale Verzerrung

Im Bereich der Stanzung zul&ssig
|

(Tabelle 7)

Durchbiegung D (EN 13120):

Zj$

Endstab: 4 mm
Lamelle (gemessen in geschlossener
Behangstellung)

Lange der Hochstwerte der
Lamellen Durchbiegung
inm von Lamellen in mm
L<1,5 5
1,5<L<25 10
25<L<35 15
L>3,5 20

Séabelformigkeit Lamelle C (EN 13120):

[ T

b

L = Lange der Lamelle

N
"2

(Tabelle 8)
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3.5 Zulassige Abweichung beim unvoll-
standigen Wenden von Lamellen

2 % der Gesamtanzahl der Lamellen.

Die Lamellen diirfen beim Abfahren so
h&ngen bleiben, dass sie erst beim Wen-
den der Lamellen in die vorgesehene
Position klappen. Ein dauerhaftes Hangen-
bleiben der Lamellen ist unzulassig.

3.6 Minimaler SchlieBwinkel

Der SchlieSwinkel von Lamellensystemen
muss der Systembeschreibung entspre-
chen. Der minimale SchlieBwinkel sollte
45° betragen, wenn nichts anderes ange-
geben ist.

3.7 Ungleichmégige Lichtdurch-

scheinungen

UnregelmégRige Lichtdurchgénge zwischen

den Lamellen sind zuldssig,

W solange diese auf vor angegebene
Toleranzen der Einzelbauteile zuriickzu-
fiihren sind,

B die sonstigen Toleranzen der Jalousien
eingehalten werden

Ungleichmagige Lichtdurchscheinungen

kdnnen unter anderen entstehen durch:

B ungleichmaRige Durchbiegung einzelner
Lamellen

3.8 SchlieBwinkeltoleranzen in der Fliache

Beurteilt werden:

| der Durchschnittswert von 3 aufeinanderfolgenden Lamellen
B bei den Behanghéhen 90 %, 50 % (Mitte), 10 %

Die maximale Winkelabweichung in Bezug auf die Behangmitte darf hierbei betragen:

Systeme bis zu einer H6he von ab einer Hohe von Toleranz
Beschattungssysteme 1000 mm +8°
1001 mm £ 12°
Lichtlenksysteme 1000 mm +10°
1001 mm £ 12°

(Tabelle 9)

3.9 Genauigkeit des Offnungswinkels von Lamellensystemen, welche nur einseitig schliefen

Toleranz

Nach maximaler Offnung des Lamellensystems diirfen die Lamellen im mittleren Héhendrittel
einer senkrechten Scheibe von der waagrechten nach der folgenden Tabelle abweichen:

45° 45°

Beschattungssysteme Lichtlenksystem

34

B SchliefBwinkeltoleranzen
Scheibenhdhe in mm
ab bis Toleranz
1000 £7°
1001 2000 +8°
2001 3000 +9°
3000 £ 10°

(Tabelle 10)
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3.10 Schwenkbarkeit von beidseitig
schlieBenden Lamellensystemen mit
mittiger Lagerung

Die Schwenkbarkeit der Lamellen richtet
sich nach DIN 18 073 und muss minde-
stens 90° um die Langsachse betragen.

A450 450?\

3.11 Schwenkbarkeit von einseitig
schlieffenden Lamellensystemen mit mit-
tiger Lagerung

Die Schwenkbarkeit der Lamellen wird

nur auf die schlieBende Seite bewertet
und muss hierbei mindestens 45° um die
L&ngsachse betragen.

45°

Ve

3.12 Uberdeckung der Lamellen

Die einzelnen Lamellen missen bei maxi-
malem SchlieBwinkel um mindestens 1 mm
tberdecken.

BF

I 4.0 Rollosysteme und Plisseesysteme

Randzone: 1.

Hauptzone: 1.

4.1 Erkennbare Oberflachenfehler
(die zu beurteilende Behangflache richtet sich nach Punkt 2.3)

Einschliisse, Blasen, Punkte, Flecken, Pragefehler, Riickstinde
Beschichtungsfehler etc.

Scheibenflache < 1 m?, max. 4 Stck. a<3 mm

Scheibenflache 2 1 m?, max. 4 Stck. / m*a <3 mm

. Kratzer

Summe der Einzellangen max. 90 mm
Einzellange max. 30 mm

Einschliisse, Blasen, Punkte, Flecken, Pragefehler, Riickstinde
Beschichtungsfehler etc.

Scheibenflache < 1 m?, max. 2 Stck. a2 mm

Scheibenflache > 1 m2, max. 3 Stck. a2 mm

Scheibenflache > 2 m?, max. 5 Stck. a 2 mm

. Kratzer

Summe der Einzellangen max. 45 mm
Einzellange max. 15 mm nicht gehauft.

4.2 Abweichung von der Rechtwinkligkeit

Die Abweichungen von der Rechtwinkligkeit werden in folgenden Positionen beurteilt
W obere Endlage (Rollo / Plissee getffnet)

| untere Endlage (Rollo / Plissee geschlossen)

min 1 mm

3.13 Lamellenschluss

Bei geschlossenem Behang und waage-
rechtem Blickwinkel (90° zum Behang)
darf keine direkte Durchsicht méglich sein.

/

Wickelrohr

Die maximal zuldssige

Abweichung A von der
Rechtwinkligkeit in der
oberen und unteren
Endlage betrdgt 15 mm.

Abweichung

-

\ !
Endstab
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4.3 Wellen- und Faltenbildung

Wellen und Falten stellen keinen Mangel
dar, solange diese die Funktion des Sys-
tems nicht beeintrachtigen

4.4 Lichtdurchscheinungen

| Direkte Lichtdurchscheinungen (Licht-
durchgang, ohne Behinderung durch
den Behang usw.) sind nicht erlaubt

| Indirekte Lichtdurchscheinungen (z.B.
uber Reflexionen) sind zuléssig

4.5 Einrollungen von freien
Behangkanten

Als freie Behangkante wird eine Schnitt-
kante bezeichnet, welche an keinem an-
deren Bauteil (Endstab, Wickelrohr, usw)
befestigt ist.

Eine Einrollung von freien Behangkanten

ist erlaubt wenn

B es bei rechtwinkligem Betrachtungswin-
kel zu keinen direkten Lichtdurchschei-
nungen kommt

m die Funktion des Rollo hierdurch nicht
gestort ist

36

zuldssig

Flhrungsprofil f

\

\

Behang

indirekte Lichtdurchscheinung

nicht zulassig

Flhrungsprofil

\

Behang

direkte Lichtdurchscheinung

Wickelrohr ——— ]

freie
Behangkante

N

Behang
/
/

freie
Behangkante

L

Endstab

v

zulassig

FUhrungsprofil
Einrollung

—
\

Behang

nicht zulassig

Flhrungsprofil
Einrollung

A Behang
Durchsicht
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4.6 Behangveranderung im Bereich von
Fiihrungen

Behangveranderungen, wie z. B. Abrieb

im Bereich von Flihrungen sind zuldssig,
wenn sich die Durchsicht um nicht mehr
als 20 % &ndert.

4.7 Plisseesysteme

Aufgrund des Eigengewichtes des Stoffes,
wechselt der Verlauf der Faltenbreite
zwischen den ersten und letzten Falten.
Dieses Phdnomen ist bei Behdngen mit
Hoéhen von mehr als 1 m spirbarer als bei
kleineren Behangen. Der Unterschied des
Verlaufs ist kein Reklamationsgrund, denn
erist in den Eigenschaften des Stoffes
begriindet. Die ersten Falten tendieren na-
tiirlich dazu, auch aufgrund der Einwirkung
von Wérme, leicht abzuflachen, wodurch
die Faltung jedoch erhalten bleibt. Der
Stoff muss bei jedem Hebevorgang ein
ordentliches Zusammenlegen der Falten
gewahrleisten.

BF

Flhrungsprofil

/

15
—

- Bewertungsbereich

Behang
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I5.0 Allgemeine Hinweise

Diese Richtlinie stellt einen Bewertungs-
mafistab fiir die Beurteilung der visuellen
Qualitat von Lamellen, Rollo und Plissee-
systemen im MIG dar. Bei der Beurteilung
sollte grundséatzlich davon ausgegangen
werden, dass auBer der visuellen Qualitat
ebenso die wesentlichen Merkmale des
Produkts zur Erfillung seiner Funktionen
mit zu beriicksichtigen sind.

Ein Gleichlauf von mehreren Elementen
kann nicht gewahrleistet werden.

38

6.0 Besondere Hinweise

6.1. Bei allen Systemen kann aus techni-
schen Griinden links und/oder rechts des
Kopfprofils ein sichtbarer Spalt entstehen.
Auswirkungen aus temperaturbedingten
L&ngendnderungen kdnnen grundsatzlich
nicht ausgeschlossen werden und sind
kein Grund zur Beanstandung.

6.2. Die einzelnen Lamellen werden durch
sogenannte Leiterkordeln in ihrer Lage
fixiert. Diese Leiterkordeln kdnnen system-
bedingt ihre Lage verandern. Ferner erfolgt
die Auffaltung dieser Leiterkordeln nicht
regelmagig.

6.3. Bei allen Systemen kdnnen Abdek-
kungen auf den Glasoberflachen einge-
setzt werden. Diese Abdeckungen kdnnen
beispielsweise aus Emaille oder Folien auf
Glas bestehen. Sie sind nicht Gegenstand
einer Bewertung durch diese Richtlinie
und miissen gesondert betrachtet werden.

BF

Bundesverband
Flachglas
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